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1 Anwendungsbereich

Diese Richtlinie regelt hochfeuerhemmende Bauteile nach § 26 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3
der Musterbauordnung® sowie abweichend hochfeuerhemmende und abweichend
feuerbestandige Bauteile im Sinne von § 26 Absatz 2 Satz 4 der Musterbauordnung?.
Feuerwiderstandsfahige Bauteile nach dieser Richtlinie sind mit brandschutztechnisch
wirksamer Bekleidung (Brandschutzbekleidung) nach Abschnitt 3.4 und soweit erforderlich mit
Dammstoffen nach Abschnitt 3.3 auszufihren. Bei Beachtung der Regelungen entsprechen
hochfeuerhemmende Bauteile mit Brandschutzbekleidung § 26 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 der
Musterbauordnung?. Sie gilt auch fiir Wande anstelle von Brandwanden gemaf § 30 Absatz 3
Satz 2 Nummer 1 und 2 der Musterbauordnung?.

Es wird unterschieden in Holztafelbauweise und Massivholzbauweise.

Die Richtlinie gilt als Technische Regel fur die Ausfiihrung von Fugen zwischen einzelnen
Elementen sowie Anschlissen von Bauteilen untereinander. Bauarten bedirfen keiner
weiteren Anwendbarkeitsnachweise, sofern sie von dieser Richtlinie erfasst sind.

Darlber hinaus regelt die Richtlinie AuRenwandbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen
nach § 28 Absatz 5 Satz 2 der Musterbauordnung®.

Die Richtlinie ist grundsatzlich nur _anwendbar bei Gebduden mit brandschutztechnisch
abgetrennten Raumen/Raumgruppen, die nicht gréer als 400 m2 sind. Fur Sonderbauten ist
die Richtlinie _nur _anwendbar, wenn zusatzlich eine bestimmungsgemale Nutzung flr
selbstrettungsfahige Personen vorgesehen ist. Fir—Senderbauten—ist—die—Richtlinie

ala Nnad—adarea AR A

ist—Eine brandschutztechnische
Abtrennung kann mindestens ausgebildet werden durch Trennwande nach § 29 Absatz 2 Nr.
1 der Musterbauordnung® oder notwendige Flure nach § 36 der Musterbauordnung®. Eine
bestimmungsgemalle Nutzung fir selbstrettungsfahige Personen liegt auch in den Fallen von

8§ 50 Absatze 1 und 2 ausgenommen Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 (Einrichtungen des
Gesundheitswesens) der Musterbauordnung? vor.

Diese Richtlinie ist nicht anzuwenden fir Bauteile in Kellergeschossen nach § 2 Absatz 6 Satz
1 Halbsatz 2 der Musterbauordnung* sowie in unterirdischen Mittel- und GroRgaragen.

2 Begriffe
2.1 Holztafelbauweise

Die Holztafelbauweise im Sinne dieser Richtlinie besteht aus tragenden und / oder
raumabschlielenden Bauteilen aus Verbundelementen aus Holzrippen mit beidseitiger
Beplankung und / oder Bekleidung. Eine Dammung gemafl Abschnitt 3.3 wird in der
Konstruktionsebene zwischen den Holzrippen (Gefache) angeordnet. Auf den Holzrippen
dirfen ein- oder beidseitig entsprechende Beplankungen (z.B. Holzwerkstoffplatten)
angeordnet werden. Jeweils raumseitig hat die Holztafelbauweise nach dieser Richtlinie eine
Brandschutzbekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen, um die brennbaren Baustoffe

1 Nach Landesrecht

MHolzBauRL Fassung 04. September 2024 Seite 3 von 30



mindestens Uber einen definierten Zeitraum vor Entziindung zu schiitzen. Die Holzrippen und
Beplankungen / Bekleidungen sind mechanisch miteinander verbunden.

Schallschutztechnisch notwendige Zwischenrdume in zweischaligen Trennwénden sind mit
nichtbrennbaren Dammstoffen vollstandig auszufullen. Weitergehende Anforderungen wie in
Abschnitt 3.3 beschrieben, werden an diese Dammung nicht gestellt.

2.2 Massivholzbauweise

Die Massivholzbauweise im Sinne dieser Richtlinie besteht aus Elementen ohne Hohlrdume
(hohlraumfrei). Bauteile mit verfullten Hohlraumen sind grundsatzlich wie solche der
Holztafelbauweise nach  Abschnitt 2.1 zu betrachten; ausgenommen  sind
schallschutztechnisch notwendige Zwischenrdume in zweischaligen Trennwanden, die mit
nichtbrennbaren Dammestoffen vollstandig ausgefiillt sind (siehe Abschnitt 2.1 Satz 6 und 7).
Massivholzelemente  bestehen  aus  Schichten einzelner  Holzlamellen  oder
Holzwerkstoffplatten, die mechanisch miteinander verbunden oder verklebt sind. Einzelne
produktionsbedingte Fugen zwischen den dichtgestof3enen Lamellen sowie (Entlastungs-)
Nuten bleiben unbertcksichtigt, soweit diese Fugen im Rahmen des Nachweises des
Bauproduktes nach Abschnitt 3.2 geregelt sind.

Zur Massivholzbauweise zahlen auch Verbundbauteile, bei denen eine Kombination mit
Schichten aus nichtbrennbaren Baustoffen erfolgt (sogenannte Hybrid-Bauweise wie zum
Beispiel Holz-Beton-Verbunddecken). sDies gilt gleichermalien auch flr Bestandteile der
Skelettbauweise, wie Stitzen, Trager und plattenformige Bauteile, sofern diese hohlraumfrei
hergestellt sind.

2.3 Fugen und Anschllsse

Konstruktiv wird unterschieden in Plattenfugen / -sté3e der Bekleidung, Elementfugen (Fuge
zwischen zwei einzelnen Elementen, die zu einem flachigen Bauteil zusammengefligt werden)
und Bauteilfugen (Fuge zwischen zwei Bauteilen, die zusammengefiigt werden, zum Beispiel
Anschluss Wand / Geschossdecke).

2.4  AuBenwandbekleidung

Unter dem Begriff AuRenwandbekleidung ist die gesamte, auf eine tragende oder
nichttragende Aul3enwand aufgebrachte Bekleidung aus Holz oder Holzwerkstoffen zu
verstehen, die aus mehreren Schichten insbesondere der hierfir notwendigen Bekleidung,
Unterkonstruktionen sowie eventueller Dammstoffe bestehen kann.

2.5 Brandsperre

Brandsperren sind horizontal oder vertikal angeordnete konstruktive brandschutztechnische
Mafinahmen, die der Begrenzung der Brandausbreitung innerhalb und an der Oberflache von
AuRenwandbekleidungen fiir eine ausreichend lange Zeit dienen. Eine Brandsperre nach
dieser Richtlinie muss nichtbrennbar sein und ist aus Stahlblech auszufuhren.
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3 Allgemeine Anforderungen an das Brandverhalten und die
Feuerwiderstandsfahigkeit

3.1 Allgemeines

Die Richtlinie konkretisiert die materiellen brandschutztechnischen Anforderungen an Bauteile
und regelt die Anschlisse dieser Bauteile untereinander. 2Soweit Anschliisse nicht in dieser
Richtlinie beschrieben sind oder hierfir keine Technische Baubestimmung herangezogen
werden kann, bedarf es eines Anwendbarkeitsnachweises gemal § 16a der
Musterbauordnung?.

Anforderungen aus anderen Technischen Baubestimmungen, insbesondere zur
Standsicherheit und Dauerhaftigkeit, bleiben von dieser Richtlinie unberihrt.

Die in dieser Richtlinie enthaltenen Anforderungen an die Art und die Anordnung von
Verbindungsmitteln beschranken sich auf Aspekte zur Gewdahrleistung des Raumabschlusses,
insbesondere der Vorbeugung einer Rauchausbreitung tber Bauteilfugen.

3.2 Nachweis der erforderlichen Feuerwiderstandsdauer

Die erforderliche Feuerwiderstandsdauer von Bauteilen nach dieser Richtlinie ist
nachzuweisen. 2Der Nachweis kann nach Anhang 1 gefihrt werden.

3.3 Dammstoffe

Dammstoffe in und auf Bauteilen nach dieser Richtlinie missen nichtbrennbar sein und einen
Schmelzpunkt von mindestens 1000°C entsprechend DIN 4102-17:2017-12 aufweisen, sofern
in dieser Richtlinie nichts anderes bestimmt ist. Sie sind als vollstdndig ausfillende
Gefachddammung formschliissig auszufiihren. Einlagige Ddmmschichten sind vollflachig und
dicht gestoRen einzubauen. Bei zweilagigen beziehungsweise mehrlagigen Dammschichten
sind die StéRe zu versetzen. Matten- oder plattenférmige Dammschichten sind mit einem
Ubermaf? von mindestens 2 Prozent der Gefachbreite einzubauen.

Dammschichten in FulRbodenaufbauten sind aus brennbaren Baustoffen zulassig, wenn der
FuRbodenaufbau mit einer Brandschutzbekleidung nach Abschnitt 4.2 oder 4.3 Buchstabe d
nach oben abschlief3t.

3.4 Brandschutztechnisch wirksame Bekleidung

Die brandschutztechnisch wirksame Bekleidung (Brandschutzbekleidung) muss aus
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Sie muss eine Entzindung der tragenden und
aussteifenden sowie raumabschlieRenden Bauteile aus Holz oder Holzwerkstoffen wahrend
eines ausreichenden Zeitraumes verhindern.

Dies wird insbesondere mit Gipsplatten (Feuerschutzplatte Typ GKF) nach DIN 18180:2014-
09 in Verbindung mit mindestens Typ DF nach DIN EN 520:2009-12 oder aus Gipsfaserplatten
(GF, Rohdichte mindestens 1.100 kg/m3) nach DIN EN 15283-2:2009-12 oder mit
entsprechenden Leistungseigenschaften nach Européischer Technischer Bewertung jeweils
in Verbindung mit den Abschnitten 4.2 und 4.3 dieser Richtlinie erfllt.

Alternativ darf fur Brandschutzbekleidungen ein Nachweis Uber die Schutzwirkung nach
Anhang A 1, Abschnitt A 1.5 dieser Richtlinie gefuhrt werden.
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Die Brandschutzbekleidung darf beim Nachweis der Feuerwiderstandsdauer angerechnet
werden und bei Standsicherheitsnachweisen als Beplankung (statisch mitwirkend) angesetzt
werden. Dort nachgewiesene Klammern und Schnellbauschrauben dirfen in diesem Falle
durch mindestens gleichwertige Verbindungsmittel nach DIN EN 14592:2012-07 ersetzt
werden.

3.5 Folien

Normalentflammbare Folien, Membranen und Bahnen fir die Bauteilabdichtung zur Erzielung
einer Wind- beziehungsweise Luftdichtheit sowie normalentflammbare Dampfbremsen und
wasserabweisende Folien sind zuléssig.

4 Anforderungen an feuerwiderstandsfahige Bauteile in Holzbauweise
4.1 Allgemeines

Hochfeuerhemmende Bauteile in Holztafelbauweise sowie abweichend hochfeuerhemmende
Bauteile in Holztafel- und Massivholzbauweise miissen einen Nachweis als tragende und /
oder raumabschlielende Bauteile lber die Feuerwiderstandsdauer von mindestens 60
Minuten haben.

Abweichend feuerbesténdige Bauteile in Holztafelbau- und Massivholzbauweise missen
einen Nachweis als tragende und / oder raumabschlieRende Bauteile Uber die
Feuerwiderstandsdauer von mindestens 90 Minuten haben.

Sofern sich bei Anwendung der vereinfachten Nachweistabellen in den Abschnitten 4.2 oder
4.3 sowie aus mitgeltenden technischen Nachweisen unterschiedliche
Verbindungsmittelabstdnde ergeben, ist jeweils der Kkleinste Wert malgeblich, bei
unterschiedlichen Einbindetiefen im Holzbauteil ist der jeweils groRte Wert mafigebend.

4.2 Ausfuhrung der brandschutztechnisch wirksamen Bekleidung

Die Anforderung nach Abschnitt 3.4 Satz 2 gilt als erfullt, wenn fur hochfeuerhemmende oder
abweichend hochfeuerhemmende Bauteile ein Ausschluss der Entziindung nach DIN EN
1995-1-2:2010-12 flr tcn von mindestens 60 Minuten (Zeitpunkt des Beginns der Verkohlung
hinter dem Bekleidungssystem), fur abweichend feuerbestandige Bauteile fir tcn von
mindestens 90 Minuten, nachgewiesen ist. Die Anforderungen gelten alternativ als erfullt,
wenn die Brandschutzbekleidung nach Abschnitt 3.4 entsprechend den Vorgaben nach
Tabelle 1 (ten mindestens 60 Minuten mit 2 x 15 mm Plattendicke) beziehungsweise Tabelle 2
(teh mindestens 90 Minuten mit 2 x 18 mm Plattendicke) ausgefiihrt wird.

Die Brandschutzbekleidung muss mindestens zweilagig sein, sofern nachstehend nichts
anderes geregelt ist. Plattenfugen sind mit Fugenversatz, Stufenfalz oder Nut- und
Federverbindungen auszubilden, so dass keine durchgdngigen Fugen entstehen; auch
Stumpfstdl3e nach Anhang 3 sind zuléssig.

Die Befestigung der Brandschutzbekleidung hat direkt an der Holzkonstruktion
(Tragkonstruktion) zu erfolgen. Sie kann ebenfalls an einer zusatzlichen Unterkonstruktion
erfolgen, wenn die Zwischenraume der Unterkonstruktion mit nichtbrennbaren Dammstoffen
nach Abschnitt 3.3 vollstandig ausgefullt werden. Eine Befestigung ,Platte in Platte” ist nicht
zulassig. Fir die Ausbildung der Langs- und Querfugen sind die StoR3fugen der Platten direkt
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auf der Holz- oder Unterkonstruktion anzuordnen. Der Fugenversatz der beiden Plattenlagen
zueinander ist mit mindestens 100 mm auszufuhren.

Tabelle 1: Brandschutzbekleidung sowie Verbindungsmittel und Abstande fir eine Befestigung an der
Holzkonstruktion (Tragkonstruktion) fur hochfeuerhemmende Holztafelbauteile beziehungsweise abweichend
hochfeuerhemmende Massivholzbauteile

Brandschutz- Abstand (a) der Befestigungsmittel untereinander auf der Trag- oder Abstand zum
bekleidung nach Unterkonstruktion Plattenrand bzw.
Abschnitt 3.4 zur Plattenfuge
Reihenabstande: Wand e < 625 mm, Decke e £ 400 mm 9
1. Lage (innen) 2. Lage (auf3en)
Klammern* Schnellbau- Klammern* Schnellbau-
schrauben* schrauben*
2x 15 mm 2@ 1,5mm 2@ 3,5mm 2@ 1,5mm 2@ 3,5mm 215 mm
Gipsplatte (GKF)
X 35 mm X 35 mm X 50 mm X 50 mm
X 11,25 mm a <300 mm x 11,25 mm a <150 mm
a<240 mm a<80mm
2x 15 mm 2@ 1,5mm 2@ 3,5mm 2@ 1,5mm 2@ 3,5mm 215 mm
Gipsfaserplatte
(GF) X 35 mm x 35 mm X 50 mm x 50 mm
X 11,25 mm a <300 mm x 11,25 mm a <150 mm
a <300 mm a<150 mm

* Klammern und Schnellbauschrauben nach DIN EN 14566:2009-10

Tabelle 2: Brandschutzbekleidung sowie Verbindungsmittel und Abstande fir eine Befestigung an der
Holzkonstruktion  (Tragkonstruktion)  fiir — abweichend feuerbestandige  Holztafel- beziehungsweise
Massivholzbauteile

Brandschutz- Abstand (a) der Befestigungsmittel untereinander auf der Trag- oder Abstand zum
bekleidung nach Unterkonstruktion Plattenrand bzw.
Abschnitt 3.4 X . zur Plattenfuge
Reihenabstiande: Wand e < 625 mm, Decke e £ 400 mm
1. Lage (innen) 2. Lage (auf3en)
Klammern* Schnellbau- Klammern* Schnellbau-
schrauben* schrauben*
2x 18 mm 2@ 1,5mm 2@ 3,5mm 2@ 1,5mm 2@ 3,5mm 215 mm
Gipsplatte (GKF)
X 40 mm X 40 mm X 60 mm X 60 mm
x 11,25 mm a <300 mm x 11,25 mm a <150 mm
a <240 mm a<80mm
2x 18 mm 27 1,5mm 2@ 3,5mm 2@ 1,5mm 2@ 3,5mm 215 mm
Gipsfaserplatte
(GF) X 40 mm X 40 mm X 60 mm X 60 mm
x 11,25 mm a <300 mm x 11,25 mm a <150 mm
a <300 mm a<150 mm

* Klammern und Schnellbauschrauben nach DIN EN 14566:2009-10
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4.3 Reduzierung der brandschutztechnisch wirksamen Bekleidung nach Abschnitt 4.2

Die Brandschutzbekleidung nach Abschnitt 4.2 darf unter nachfolgend beschriebenen
Randbedingungen reduziert werden beziehungsweise entfallen. Die Reduzierung ist nicht
anzuwenden auf Wéande anstelle von Brandwanden gemal § 30 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1
und 2 der Musterbauordnung® sowie § 35 Absatz 4 Nummer 2 der Musterbauordnung®. Auf
Bauteile, welche nach 4.3 ¢ Satz 1 ausgefuhrt sind, dirfen keine weiteren Bekleidungslagen
bzw. Konstruktionen aufgebracht werden.

a. Anstelle von hochfeuerhnemmenden Bauteilen in Holztafelbauweise dirfen in
Gebauden mit Nutzungseinheiten oder brandschutztechnisch abgetrennten
Raumen/Raumgruppen bis maximal 200 m?2 Brutto-Grundflache abweichend
hochfeuerhemmende Bauteile mit einer mindestens zweilagigen Bekleidung, deren
Schutzzeitraum 30 Minuten betrégt (t.» mindestens 30 Minuten), ausgefuhrt werden.

Dies gilt ohne weiteren Nachweis als erfillt, wenn die Brandschutzbekleidung aus zwei
Lagen mit jeweils mindestens 12,5 mm Dicke besteht und die in Tabelle 3 aufgefiihrten
Befestigungsmittel und deren Abstande beachtet werden. 3Ferner gilt die Anforderung
an die Brandschutzbekleidung ohne weiteren Nachweis als erfllt, wenn die raumseitig
angeordnete Brandschutzbekleidung einlagig mit mindestens 18 mm Dicke ausgefiihrt
wird und bauteilseitig eine Holzwerkstoffplatte nach DIN EN 13986:2015-06 mit
mindestens 12 mm (Rohdichte mindestens 500 kg/m3) angeordnet wird. Die in Tabelle
4 aufgefuihrten Befestigungsmittel und deren Abstande sind zu beachten.

Tabelle 3: Reduzierte Brandschutzbekleidung sowie Verbindungsmittel und Abstande fir eine Befestigung an der
Holzkonstruktion (Tragkonstruktion) fur abweichend hochfeuerhemmende Holztafelbauteile

Brandschutz- Abstand (a) der Befestigungsmittel untereinander auf der Trag- oder Abstand zum
bekleidung nach Unterkonstruktion Plattenrand bzw.
Abschnitt 3.4 X . zur Plattenfuge
Reihenabstiande: Wand e < 625 mm, Decke e £ 400 mm
1. Lage (innen) 2. Lage (aul3en)
Klammern* Schnellbau- Klammern* Schnellbau-
schrauben* schrauben*
2x12,5mm 2@ 1,5mm 2@ 3,5mm 2@ 1,5mm 2@ 3,5mm 215 mm
Gipsplatte (GKF)
X 35 mm x 35 mm X 45 mm X 45 mm
X 11,25 mm a <300 mm x 11,25 mm a <150 mm
a <240 mm a<80mm
2x 12,5 mm 23 1,5mm 2@ 3,5mm 2@ 1,5mm 2@ 3,5mm 215 mm
Gipsfaserplatte
(GF) X 35 mm X 35 mm X 45 mm X 45 mm
x 11,25 mm a <300 mm x 11,25 mm a <150 mm
a <300 mm a<150 mm

* Klammern und Schnellbauschrauben nach DIN EN 14566:2009-10
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Tabelle 4: Reduzierte Brandschutzbekleidung sowie Verbindungsmittel und Absténde fiir eine Befestigung an der

Holzkonstruktion (Tragkonstruktion) fir abweichend hochfeuerhemmende Holztafelbauteile

Brandschutz-
bekleidung nach
Abschnitt 3.4 +
Holzwerkstoff-
platte

Abstand (a) der Befestigungsmittel untereinander auf der Trag- oder

Unterkonstruktion

Reihenabstande: Wand e < 625 mm, Decke e £ 400 mm

Abstand zum
Plattenrand bzw.
zur Plattenfuge

1. Lage (innen) 2. Lage (auf3en)
Klammern* Schnellbau- Klammern* Schnellbau-
schrauben* schrauben*

1x 18 mm Gips- (2@ 1,5mm =@ 3,5mm 2@ 1,5mm =@ 3,5mm =15 mm
platte (GKF) +
1x 212 mm Holz- X 35 mm X 35 mm x 50 mm x 50 mm
werkstoffplatte x 11,25 mm a <300 mm x 11,25 mm a <150 mm

a<240 mm a <80 mm
1x 18 mm Gips- 2@ 1,5mm 2@ 3,5mm 2@ 1,5mm 2@ 3,5mm 215 mm
faserplatte (GF) +
1x 212 mm Holz- X 35 mm x 35 mm x 50 mm x 50 mm
werkstoffplatte x 11,25 mm a <300 mm x 11,25 mm a<150 mm

a <300 mm a<150 mm

* Klammern und Schnellbauschrauben nach DIN EN 14566:2009-10

b. Abweichend hochfeuerhemmende beziehungsweise abweichend feuerbestandige
Bauteile in Massivholzbauweise diurfen in Gebauden mit Nutzungseinheiten oder
brandschutztechnisch abgetrennten Raumen/Raumgruppen bis maximal 200 m?2

Brutto-Grundflache mit einer mindestens einlagigen Brandschutzbekleidung, deren
Schutzzeitraum 30 Minuten betragt (tcn mindestens 30 Min.), ausgefihrt werden. Dies
gilt ohne weiteren Nachweis als erfullt, wenn die Brandschutzbekleidung mindestens
18 mm dick ist und die in Tabelle 5 aufgefiihrten Befestigungsmittel und deren
Abstéande beachtet werden.

Tabelle 5: Reduzierte Brandschutzbekleidung sowie Verbindungsmittel und Abstande fir eine Befestigung an

abweichend hochfeuerhemmenden und abweichend feuerbestindigen Massivholzbauteilen

Brandschutz-
bekleidung nach
Abschnitt 3.4

Abstand (a) der Befestigungsmittel untereinander auf der Trag- oder

Unterkonstruktion

Reihenabstande: Wand e < 625 mm, Decke e £ 400 mm

Abstand zum
Plattenrand bzw.
zur Plattenfuge

Klammern* Schnellbauschrauben*
1x 18 mm Gips- 2@ 1,5mm > 3,5mm =15 mm
platte (GKF)

X 40 mm X 40 mm

x 11,25 mm a <150 mm

a<80mm
1x 18 mm Gips- 27 1,5mm 2@ 3,5mm 215 mm
faserplatte (GF)

X 40 mm X 40 mm

x 11,25 mm a <150 mm

a <150 mm

* Klammern und Schnellbauschrauben nach DIN EN 14566:2009-10
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c. FUr abweichend hochfeuerhemmende beziehungsweise abweichend feuerbestandige
Massivholzbauteile in Gebauden mit Nutzungseinheiten oder brandschutztechnisch
abgetrennten Raumgruppen bis maximal 200 m2 Brutto-Grundflache sind entweder die
Deckenunterseite oder Wandoberflachen mit einer Gesamtflache von maximal 25
Prozent der Brutto-Grundflaiche mit brennbaren Bauteiloberflachen zulassig.
Brennbare Oberflachen von einzelnen linienférmigen Bauteilen (zum Beispiel Stitzen
und Unterziige) bleiben bei der Ermittlung der zulassigen Oberflachen nach Satz 1
unbertcksichtigt.

Diese Regelung gilt grundsatzlich nicht fir Sonderbauten nach 8§ 2 Absatz 4 der
Musterbauordnung?.

d. Decken in Holzbauweise diurfen ohne obere Brandschutzbekleidung ausgefihrt
werden, wenn mindestens ein Ful3bodenaufbau nach dem Anhang 2 dieser Richtlinie
angeordnet wird und umlaufend mindestens in Dicke des Fulibodenaufbaus
nichtbrennbare Randdammstreifen angeordnet werden.

e. An der AuRenseite von AuRlenwanden, die hochfeuerhemmend, abweichend
hochfeuerhemmend oder abweichend feuerbestandig sein missen, darf die
Brandschutzbekleidung auf einen Schutzzeitraum von 30 Minuten (tc» mindestens 30
Minuten) reduziert werden. Dies gilt als erflllt, wenn die Brandschutzbekleidung mit
mindestens 18 mm Dicke ausgefuhrt wird und die Anforderungen an die
Befestigungsmittel und deren Abstande beachtet werden.

4.4  Offnungen fir Tiren, Fenster, sonstige Einbauten und Durchfiihrungen

Werden in Holzbauteilen Offnungen fiir Einbauten wie Fenster, Turen, Verteilerdosen und
Lampenkasten oder Durchfihrungen  hergestellt, ist die jeweils erforderliche
Brandschutzbekleidung nach Abschnitt 4.2 beziehungsweise 4.3 ebenfalls in den
Offnungslaibungen anzuordnen, sofern nicht die Schutzwirkung der Brandschutzbekleidung
auf andere Weise gewahrleistet ist. Die Verbindung der raumseitigen Bekleidungslagen mit
der Laibungsbekleidung ist durch geeignete Stdl3e, z.B. Fugenversatz (siehe Prinzipskizze 1),
Stufenfalz oder Nut- und Federverbindungen auszufiuhren; auch Stumpfstol3e sind zuldssig.
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Ansicht bei Holztafelbauteilen Ansicht bei Massivholzbauteilen

umlaufendes Fillholz
Bauteiloffnung
Fugenversatz

ggf. zweite Bekleidungslage

A WOWNPEF

Prinzipskizze 1: Offnungen fir Einbauten wie Fenster, Tiren, Verteilerdosen und Lampenkasten oder
Durchfiihrungen in Holztafel- und Massivholzbauteilen (obere Abbildung Ansicht, untere Abbildung
Horizontalschnitt)

5 Anforderungen an die Fiigung von Elementen und Anschlisse von
Bauteilen

Fugungen von Elementen und Anschllisse von Bauteilen sind so auszufiihren, dass sie auch
unter Brandeinwirkung wirksam sind und eine Ubertragung von Feuer und Rauch ausreichend
lange verhindern.

Element- und Bauteilfugen, insbesondere die angeordnete Brandschutzbekleidung, dirfen bei
durch Brandeinwirkung entstehenden Verformungen nicht aufreiRen und dadurch die Wirkung
nicht verlieren. Dies gilt fir die Bauteilanschlisse als erftllt, wenn im Anschlussbereich die
stofRenden Bauteile kontinuierlich in Abstanden von hdchstens 500 mm mit Schrauben oder
vergleichbar leistungsfahigen mechanischen Verbindungsmitteln konstruktiv miteinander
verbunden werden.

Element- und Bauteilfugen sind nach Technischer Baubestimmung auszufuhren. Alternativ
kénnen die Prinzipien nach dem Anhang 3 dieser Richtlinie angewendet werden. Fir andere
Ausfiihrungen bedarf es einer Bauartgenehmigung nach § 16a der Musterbauordnung?.

Anschlisse von Bauteilen nach dieser Richtlinie an Wéande und Decken mit einer geringeren
Feuerwiderstandsfahigkeit missen so ausgefiihrt werden, dass die Brandschutzbekleidung
der héherwertigen Bauteile nicht unterbrochen wird.
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6 Installationen in Bauteilen nach dieser Richtlinie
6.1 Allgemeines

Installationen (Leitungs- und Luftungsanlagen) dirfen in Bauteilen nach dieser Richtlinie nicht
gefuhrt werden, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist. Eine Fihrung von
Installationen in mehrschaligen Aufbauten ist nicht zulassig. Sie sind grundsétzlich in
Vorsatzschalen oder in Schachten und Kandlen zu fihren. Die Fihrung von elektrischen
Leitungen und Rohrleitungen fur nichtbrennbare Medien, einzeln oder nebeneinander
angeordnet, ist auf Rohdecken zuldssig. Sofern darliber brennbare Dammstoffe angeordnet
werden, ist eine Mindestiberdeckung der elektrischen Leitungen durch eine nichtbrennbare
Schittung oder eine nichtbrennbare Da&mmung von mindestens 10 mm Dicke erforderlich
(Prinzipskizze 2). Sofern elektrische Leitungen in direktem Kontakt mit brennbaren
Dammstoffen angeordnet werden, ist die brennbare Oberflaiche der Rohdecke durch eine
mindestens 12,5 mm dicke Brandschutzbekleidung nach Abschnitt 3.4 zu schitzen
(Prinzipskizze 3). Abschnitt 3.3 bleibt unberiihrt. Fiir Offnungen in Wanden und Decken zur
Durchfiihrung von Schéachten, Kandlen und von Installationen gilt Abschnitt 4.4 entsprechend.
Als Installationen im Sinne dieser Richtlinie gelten neben Leitungen auch elektrische
Einbauteile wie Steckdosen, Schalterdosen, Verteilerdosen und dergleichen.

nichtbrennbarer Randdammstreifen

Massivholzelement

Leitungsanlage

nichtbrennbare Schittung — Leitungsiiberdeckung = 10 mm

brennbarer Dammstoff

nichtbrennbarer (Trittschall-) Dammstoff

Nass- oder Trockenestrich oder Gussasphalt
FuBbodenaufbauten unterhalb einer nichtbrennbaren Schuttung

SNoOahwWN R

Prinzipskizze 2: Fiihrung von Leitungsanlagen i
(Vertikalschnitt)

nichtbrennbarer Randdammstreifen

Massivholzelement

Brandschutzbekleidung auf Massivholzdecke d = 12,5 mm
Leitungsanlage

brennbarer Dammstoff

nichtbrennbarer (Trittschall-) Dammstoff

Nass- oder Trockenestrich oder Gussasphalt

Prinzipskizze 3: Fuhrung von Leitungsanlagen in Ful3bodenaufbauten mit Kontakt zu brennbaren Dammstoffen
(Vertikalschnitt)

|
2

~No b wNBE

6.2 Elektrische Installationen in Holztafelbauteilen

Abweichend von  Abschnitt 6.1 dirfen in Holztafelbauteilen mit  einer
Gesamtdammschichtdicke von mindestens 100 mm einzelne Installationen mit einer
Offnungsflache von insgesamt nicht mehr als 200 cm? je Gefach an jeder beliebigen Stelle,
aber nicht unmittelbar gegeniberliegend, nach Prinzipskizze 4 eingebaut werden. Elektrische
Einbauteile miissen einen lichten Abstand von mindestens 500 mm zueinander aufweisen
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oder horizontal beziehungsweise vertikal durch mindestens ein Unterkonstruktionselement
(Holzrippen) getrennt sein. Im Bereich der Offnungsflache darf die Dammschichtdicke um max.
25 Prozent komprimiert werden. Zu elektrischen Einbauteilen diirfen einzelne Leitungen in den
Holztafelbauteilen gefuhrt werden.

Holztafelbauwand Holztafelbauwand
Vertikalschnitt Ansicht
®
& |
L \ |
g | o @ |
=y e — ‘ E | 1 Brandschutzbekleidung
) L ‘ E | 2 Dammeschicht
Al § 8 3 Elektrisches Einbauteil
——[— - @ ‘ w0 | 4 Rohdecke
_ H C A 5 Konstruktionsbauteile (Rippe)
L ‘ © @ © | 6 Elektrisches Einbauteil auf der Ansichtsseite
g 7 Elektrisches Einbauteil auf der

—l————— — —l— gegenliiberliegenden Seite
Prinzipskizze 4: Anordnung von elektrischen Einbauteilen in Holztafelbauwanden

Zu Konstruktionsbauteilen aus brennbaren Baustoffen ist ein Mindestabstand von 150 mm
notwendig, wobei der Wandhohlraum in diesem Bereich mit Dammstoffen gemaf Abschnitt
3.3 vollstandig auszuftillen ist. Der Mindestabstand von 150 mm kann unterschritten werden,
wenn die nadher liegenden Konstruktionsbauteile (Rippe) im Gefach durch eine
Brandschutzbekleidung nach Abschnitt 3.4 mit einer Dicke di von mindestens 18 mm mit einer
vertikalen Uberdeckung von jeweils mindestens 500 mm Lange der Bekleidung (Prinzipskizze
5, Legende Nummer 1) geschitzt werden. Die Ausfliihrung der Dammung gemaf Abschnitt
3.3 in diesem Bereich bleibt davon unberihrt.

a) Horizontalschnitt b) Vertikalschnitt 1-1
2150 mm, 2150 mm <150 mm h
IR -
I p I [ e S | £
[ | [ 1 F T | E ———
| | — | | — R | E
H 3 _I o
| [ | NT@ &
| | ] ‘ =7
- e
E
E
o
o
T}
A\l
1 Bekleidung des Holzstéanders; (d, 2 18 mm) B ;
@
Regelabstand = 150 mm Reduzierter Abstand < 150 mm

Prinzipskizze 5: Regel- und reduzierter Abstand von elektrischen Einbauteilen zu brennbaren
Konstruktionsbauteilen
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6.3 Elektrische Installationen in Massivholzbauteilen

Abweichend von Abschnitt 6.1 dirfen in Massivholzbauteilen einzelne elektrische Einbauteile
mit einer Offnungsflache von insgesamt nicht mehr als 110 cm? an jeder beliebigen Stelle, aber
nicht unmittelbar gegeniberliegend, eingebaut werden. Elektrische Einbauteile miissen einen
lichten Abstand von mindestens 500 mm zueinander aufweisen. Im Bereich der
Offnungsflache darf die fir den Raumabschluss brandschutztechnisch notwendige
Mindestbauteildicke um max. 25 Prozent reduziert werden.

Zu elektrischen Einbauteilen darf unmittelbar hinter der Bekleidungslage ein Kanal mit einer
Breite von nicht mehr als 27 mm und einer Tiefe von nicht mehr als 27 mm in Faserrichtung
ausgefrast werden. In dem Kanal darf eine entsprechende Zu- und Ableitung zu dem jeweiligen
elektrischen Einbauteil angeordnet werden. Die Anordnung eines Leerrohres im Kanal ist
zulassig. Andere Kandale im Inneren von Massivholzbauteilen sowie die Leitungsfihrung
innerhalb von zweischaligen Bauteilen sind nicht zulassig. Zu elektrischen Einbauteilen dirfen
einzelne Leitungen oberflachennah in den Massivholzbauteilen geftihrt werden.

Der Nachweis der Standsicherheit bleibt unberihrt.

7 Hinterliftete AulRenwandbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen bei
Gebauden der Gebaudeklasse 4 und 5

7.1 Allgemeines

Fur die Konkretisierung von § 28 Absatz 5 Satz 2 der Musterbauordnung? gilt diese Richtlinie.
Der Anhang 6 der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen findet keine
Anwendung.

AuBenwandbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen nach Abschnitt 2.4 sind bei
Gebduden der Gebdudeklasse 4 und 5 zuldssig, sofern die Begrenzung einer
Brandausbreitung durch geeignete Mal3Bnhahmen nachgewiesen wird. Dies gilt als erfullt, wenn
die Anforderungen nach den Abschnitten 7.2 und 7.3 eingehalten werden und der vertikale
Abstand zwischen horizontalen Brandsperren gemaf Abschnitt 7.2.4 maximal 4 m betragt.

Fur andere Ausfihrungen bedarf es einer Bauartgenehmigung nach 8§ 16a der
Musterbauordnung?.

7.2 MalRnahmen zur Begrenzung der Brandausbreitung

7.2.1 Nichtbrennbare Oberflachen von AuRenwanden

Oberflachen von AuRRenwdnden miussen nichtbrennbar sein. Wande aus brennbaren
Baustoffen benétigen eine durchgehende nichtbrennbare Bekleidung in ausreichender Dicke.
Dies qilt als erfullt mit einer mindestens 18 mm dicken Bekleidung gemafR Abschnitt 3.4; bei
Verwendung nichtbrennbarer DAmmstoffe in nichttragenden Aufl3enwandkonstruktionen ist
eine Bekleidungsdicke von 15 mm ausreichend. Es sind jeweils die Vorgaben zu
Befestigungen nach Abschnitt 4.2 beziehungsweise 4.3 zu beachten.

Anstelle der nichtbrennbaren Bekleidung nach Satz 2 dirfen auch nichtbrennbare, formstabile
Dammstoffe nach Abschnitt 3.3 verwendet werden, wenn diese vollflachig tiber eine Dicke von
mindestens 80 mm und eine Rohdichte von mindestens 50 kg/m3 oder mindestens 60 mm und
eine Rohdichte von mindestens 115 kg/m?3 verfligen. Die Dammstoffe (Platten/Matten) sind
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mittels der Konterlattung der AuRenwandbekleidung (siehe Prinzipskizze 6, Legende Nummer
4) auf der dahinterliegenden Auf3enwand mechanisch zu befestigen. Abweichend zu Satz 5
durfen zur Befestigung der horizontalen Brandsperre horizontale Riegel (siehe Prinzipskizze
6, Legende Nummer 1a) mit einem fir die Befestigung konstruktiv erforderlichen Querschnitt
die Schicht der Dammestoffplatten/-matten unterbrechen.

Bautechnisch fur den Witterungsschutz oder die Feuchtigkeitsregulierung notwendige Folien,
Membranen und Bahnen sind wie in Abschnitt 3.5 beschrieben zuléssig.

7.2.2 Dammstoffe

Dammstoffe der AulRenwandbekleidung mussen nichtbrennbar sein. Abschnitt 7.2.1 bleibt
unberdhrt.

7.2.3 Luftungsspalt

Die Tiefe der Unterkonstruktion fur einen Liftungsspalt ist auf maximal 60 mm zu begrenzen
(zum Beispiel einfache Lattung 30 mm, doppelte Lattung beziehungsweise Kreuzlattung mit
maximal 2 x 30 mm). Bei einer Kreuzlattung ist der Luftungsspalt jeweils zwischen Fenstern,
mindestens jedoch in horizontalen Abstanden von nicht mehr als 5 m, durch Aufdopplung der
vertikalen Lattung zu schlieRen.

7.2.4 Horizontale Brandsperren

Bei AuRenwandbekleidungen sind jeweils geschoRweise ausreichend auskragende
horizontale Brandsperren auszufiihren. Die Brandsperren sind durchgehend und grundsatzlich
in Hohe der Geschossdecken anzuordnen. Sie sind auf der Oberflaiche der AuRenwand
anzuschlieBen (vergleiche Prinzipskizze 6). Die Befestigungsmittel sind bis in die tragende
Konstruktion der AuRenwand zu fihren.

Brennbare Teile der AuRenwandbekleidung (Schalung oder Unterkonstruktion) miissen einen
Mindestabstand von 20 mm zur Brandsperre aufweisen.

Das Mal} des horizontalen Mindestiiberstandes der Brandsperre Uber die AuRenkante der
AuBenwandbekleidung (Mal3 X) ist abhangig vom jeweiligen Bekleidungstyp und der
Ausrichtung der AuRenwandbekleidung gemaf Prinzipskizze 6 und Tabelle 6 zu bestimmen.
Je nach Mal3 der Auskragung der horizontalen Brandsperren (Mal3 Z) ist fur Z < 150 mm eine
Blechdicke von 1,5 mm erforderlich, fir Z > 150 mm ist eine Blechdicke von 2,0 mm
erforderlich. Fur diese Konstruktionen sind die Angaben zu Material und Befestigung zu
beachten.

Die Elemente der Brandsperren sind kraftschliissig fugenlos (Fugenbreite von nicht mehr als
1 mm) miteinander zu verbinden. Dies gilt als erfillt, wenn die StoRRuberlappung mindestens
150 mm betragt oder auf beiden Seiten mindestens zwei Verbindungsmittel (zum Beispiel
Nieten) aufweist oder verschweil3t ist.

Durchfihrungen fir zum Beispiel Regenfallrohre sind zuldssig, wenn diese einen
Mindestabstand von 50 mm zur HolzauRenwandbekleidung aufweisen, aus Stahlblech
(Mindestdicke mindestens 1,5 mm) ausgefihrt sind und der Ringspalt umlaufend nicht mehr
als 2 mm betragt.
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Bekleidung nach Abschnitt 7.2.1 (links: nichtbrennbare Bekleidung nach Satz 2, rechts: Dammstoffplatte/-matte
nach Satz 5)

horizontaler Riegel zur Befestigung der horizontalen Brandsperre (nach Abschnitt 7.2.1 Satz 7)
horizontale Brandsperre nach Abschnitt 7.2.4; Stahlblech, kein Aluminium

Dicke t = 1,5 mm fiir freie Auskragung Z < 150 mm

Dicke t = 2,0 mm fiir freie Auskragung Z > 150 mm

Befestigung Brandsperre bis in die tragende Konstruktion der AuRenwand

mit Stahlschrauben g = 4 mm, e <200 mm

AufRRenwandbekleidung nach Tabelle 6

Konterlattung und Liftungsspalt nach Abschnitt 7.2.3

zweite wasserfihrende Ebene (Folie nach Abschnitt 7.2.1 Satz 6)

AufRenwand (bis zum Liftungsspalt (4))

Prinzipskizze 6: Ausfiihrung und Befestigung von horizontalen Brandsperren (X: Mindestliberstand Brandsperre,
siehe Tabelle 6; Z: Mal3 der Auskragung)
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Tabelle 6: Mindestanforderungen an die Baustoffe sowie Uberstand der horizontalen Brandsperre — MaR X
AuRenwand- | Baustoff Schemaskizze |Ausfuhrungsbeispiele | Ausrich- Mal X —
bekleidung tung Mindestaus-

kragung der
Brandsperre
Flachiger B Rohdichte = 350 kg/m? B Massivholzplatten horizontal / | = 50 mm
Holzwerkstoff | m Flache geschlossen B Furniersperrholz vertikal
B Plattendicke = 20 mm B Furnierschichtholz
m Kantenlange = 625 mm
B Plattenflache =2 1,0 m?
Formschliissige | m Rohdichte > 350 kg/m? N B Deckleistenschalung | horizontal | 250 mm
Schalung ® Beplankungsdicke = 20 mm \ mit Profil
B Brettbreite: kernfrei < 160 mm H ® Nut und Feder
B Entlastungs- und Schattennuten: i
Restdicke = 14 mm
Breite < 5 mm SR S=ERS vertikal =100 mm
Achsabstand = 30 mm e
Kraftschliissige | m Rohdichte = 350 kg/m? B Schalung Uberfalzt | horizontal |2 100 mm
Schalung B Beplankungsdicke = 20 mm B Stillpschalung
B Brettbreite frei B T-Leistenschalung
B Entlastungs- und Schattennuten:
Restdicke = 14 mm
Breite < 5 mm 777 vertikal =150 mm
Achsabstand = 30 mm vz
Offene ® Rohdichte 2 350 kg/m? m Offene Schalung horizontal {2200 mm
Schalung ® Beplankungsdicke = 20 mm B Leistenschalung
B Brettbreite frei B Deckelschalung
B Brettquerschnittsflache = 1.000 mm?2 B Stilpschalung
B Entlastungsnuten: B Deckleistenschalung -
B Restdicke 2 14 mm . vertikal 2250 mm
B Dicke Abdeckleisten = 14 mm S v
B Brettbreite frei

Im Bereich von Innenecken ist die Brandsperre mit einer Mindestlange zu beiden
Schenkelseiten von mindestens 1,0 m aus einem Stlick herzustellen.

Zur Begrenzung der Brandausbreitung in Innenecken von Auf3enwdnden sind besondere

Vorkehrungen zu treffen. Das gilt als erflillt,

¢ wenn die AuRenwandbekleidung im Bereich der Innenecke jeweils zu beiden Seiten
mit einer mindestens 1,0 m breiten nichtbrennbaren Bekleidung ausgefuhrt wird oder

¢ wenn die horizontalen Brandsperren im Bereich der Innenecke jeweils zu beiden Seiten
Uber die Lange von 1,0 m mindestens 0,25 m Uber die AuRenwandbekleidung

auskragen (siehe Prinzipskizze 7).
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—-0

21000 mm

1 Regenfallrohr nach Abschnitt 7.2.4 mit umlaufenden
Ringspalt < 2 mm

2 kraftschlissige bzw. offene AulRenwandbekleidung
nach Tabelle 6

3 Uberstehende Brandsperre = 250 mm

4 Reduzierung Brandsperre auf Mal3 X nach Tabelle 6

Prinzipskizze 7: Ausbildung der Aul3enwandbekleidung bei Innenecken der Aul3enwand (Horizontalschnitt)

Bei formschlissigen Schalungen sowie flachigen Holzwerkstoffplatten (siehe Tabelle 6) darf
das Maf des Uberstandes der horizontalen Brandsperre in Innenecken von AuRenwanden auf
0,10 m reduziert werden, sofern Offnungen einen Abstand von mindestens 1,0 m zur
Innenecke einhalten (siehe Prinzipskizze 8).

W
2 1000 mm
=100 mm
2 50 mm E
3 n |
Regenfallrohr nach Abschnitt 7.2.4 mit umlaufenden

Ringspalt <2 mm

flachige bzw. formschlissige AuRenwandbekleidung
nach Tabelle 6

Uberstehende Brandsperre = 100 mm

Reduzierung Brandsperre auf Maf X nach Tabelle 6

Prinzipskizze 8: Uberstehende horizontale Brandsperre in Innenecke, hier: flachige Holzwerkstoffplatte
(Horizontalschnitt)

Im Bereich von Fensterelementen sind horizontale Brandsperren nicht erforderlich, sofern
durch die Art der Fensteranordnung eine Brandausbreitung im Liftungsspalt ausgeschlossen
ist (zum Bespiel geschossiibergreifende Fensterelemente).

7.2.5 Vertikale Brandsperren

Im Bereich von Brandwanden beziehungsweise Wanden nach § 30 der Musterbauordnung®, die
anstelle von Brandwéanden zuldssig sind, ist die brennbare Aul3enwandbekleidung Uber eine
Breite von mindestens 1,0 m durch nichtbrennbare Baustoffe zu unterbrechen. Der
Luftungsspalt darf Gber die Brandwand nicht hinweggefiihrt werden, sondern ist mindestens in
Brandwanddicke mit einem im Brandfall formstabilen Dammstoff nach Abschnitt 3.3 und einer
Nennrohdichte von mindestens 100 kg/m3 auszufillen (siehe Prinzipskizze 9). § 30 Absatz 7
Satz 1 der Musterbauordnung® bleibt unbertihrt.
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1,0 m nichtbrennbar

9®

2 I

1 AufRenwandbekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen
2a Dammestoff nach Abschnitt 3.3

2b Dammestoff nach Abschnitt 3.3, Nennrohdichte = 100 kg/m3
3 Bekleidung nach Abschnitt 7.2.1

4 Brandwand bzw. Wand anstelle einer Brandwand

Prinzipskizze 9: Ausbildung AuRenwandbekleidung im Bereich von Brandwénden (Horizontalschnitt)
Bei AuRenwandbekleidungen sind bei der Ausbildung von AufRenecken besondere
Vorkehrungen zur Begrenzung einer Brandausbreitung erforderlich. sDas gilt als erfillt mit

einer Verblockung im Luftungsspalt der Aul3enecke mit mindestens 50 mm breiten Holzlatten
(siehe Prinzipskizze 10).

ﬁSOmm @@@

E
E
3 |
iy NS LN S
A I =
1 _5<> N\
> |
@ |
% |
1  AuRenwand
2 Bekleidung nach Abschnitt 7.2.1
3 AuBenwandbekleidung nach Tabelle 6
N 4 Holzlatten zur Verblockung im Liftungsspalt der AuBenecke

Prinzipskizze 10: Ausbildung AuRenwandbekleidung bei Au3enecken (Horizontalschnitt)

7.3 Wirksame Ldscharbeiten fir die Feuerwehr

Jede Gebéaudeseite mit einer Aufenwandbekleidung aus Holz oder Holzwerkstoffen muss fur
wirksame LOscharbeiten erreicht werden konnen. Im Einvernehmen mit der
Brandschutzdienststelle sind auf dem Grundstiick gegebenenfalls Zu- oder Durchfahrten und
Bewegungsflachen, entsprechend der Technischen Baubestimmung Nummer A 2.2.1.1 der
Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen herzustellen
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8 Bauleitung, Ubereinstimmungsbestatigung
8.1 Bauleitung

Der Bauherr hat nach § 53 in Verbindung mit § 56 der Musterbauordnung* einen Bauleiter zu
benennen, der die Erfilllung der Anforderungen dieser Richtlinie auf der Grundlage der in
Abschnitt 9 geforderten Planunterlagen systematisch stichprobenartig Uberwacht und
dokumentiert.

8.2 Ubereinstimmungsbestatigung

Die Ausfiihrung der Bauart nach dieser Richtlinie bedarf der Bestatigung der Ubereinstimmung
durch den Anwender der Bauart (Unternehmer) nach § 16a Absatz 5 der Musterbauordnung?.
Die Mindestangaben nach Anhang 4 sind zu beachten.

9 Planunterlagen

Zusatzlich zu den Bauvorlagen? sind rechtzeitig vor Beginn der Errichtung der betreffenden
Bauteile Unterlagen zu erstellen und auf der Baustelle vorzuhalten, um eine Ausfuhrung des
Bauvorhabens in Ubereinstimmung mit dieser Richtlinie zu ermdglichen und zu
dokumentieren. Zu den Unterlagen gehort insbesondere die Ausfiihrungsplanung mit

e Ubersichtszeichnungen

e Detailzeichnungen zum Aufbau der Bauteile und 2zu allen relevanten
Ausfuhrungsdetails (zum Beispiel Bauteilfugen, Elementfugen)

¢ Verwendbarkeits- und Anwendbarkeitsnachweise beziehungsweise

e Leistungserklarungen fir Bauprodukte mit CE-Kennzeichnung (8 55 Absatz 1 Satz 2
der Musterbauordnung?)

e Dokumentation des Einvernehmens mit der Brandschutzdienststelle bei
AuRenwandbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen
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Anhang 1

A 1 Nachweis der Feuerwiderstandsdauer und der Brandschutzbekleidung
A 1.1 Allgemeines

Der Nachweis der Feuerwiderstandsdauer bezliglich der Standsicherheit im Brandfall sowie
des Nachweises des Raumabschlusses kann

e nach DIN EN 1995-1-2:2010-12 - Abschnitt A 1.2 dieser Richtlinie oder
¢ nach DIN 4102-4 in jeweils eingefuhrter Fassung oder
e nach Europdisch Technischer Spezifikation - Abschnitt A 1.3 dieser Richtlinie

gefuhrt werden.

Abweichend von Satz 1 darf der Nachweis des Raumabschlusses nach Abschnitt A 1.4 dieser
Richtlinie gefuhrt werden.

Abweichend zu den Tabellen in Abschnitt 4.2 und 4.3 dieser Richtlinie darf der Nachweis auf
ausreichenden Schutz vor Entziindung der brennbaren Konstruktionsbauteile durch eine
brandschutztechnisch wirksame Bekleidung nach Abschnitt A 1.5 dieser Richtlinie gefuihrt
werden.

Prifungen nach europdaischen Prufnormen sind durch nach Verordnung (EU) Nr. 305/2011
entsprechend notifizierte Prifstellen durchzufiihren.

A 1.2 Nachweis der erforderlichen Feuerwiderstandsdauer nach DIN EN 1995-1-2

Der Nachweis ist nach DIN EN 1995-1-2:2010-12 Abschnitt 2.4 zu fihren.

Alternativ.  zur Bemessung durch Berechnung darf die Brandbemessung nach
DIN EN 1995-1-2:2010-12Abschnitt 2.4.1 (6) auch auf der Grundlage von Brandversuchen
oder einer Kombination aus Brandversuchen und Berechnungen erfolgen. Die Tragfahigkeit
und / oder der Raumabschluss sind auf Basis von Versuchen nach DIN EN 1363-1:2012-10,
DIN EN 1363-2:1999-10, DIN EN 1364-1:1999-10, DIN EN 1365-1:2013-08,
DIN EN 1365-2:2000-02, DIN EN 1365-3:2000-02 und DIN EN 1365-4:1999-10 zu ermitteln.
Die Klassifizierung muss nach DIN EN 13501-2:2023-12 erfolgen.

Bei unsymmetrischem Aufbau ist der Nachweis von beiden Seiten zu fiihren.

Anmerkung: Der konstruktive Aufbau der Pritkorper soll sicherstellen, dass sich dieser bei der
Brandpriufung gleichm&Rig auslenkt / verformt.

Fir die Bestimmung der Bemessungswerte der maximalen Normal- und Biegespannungen
aus den Versuchen sind folgende Gleichungen anzuwenden:

e flr Normalspannung Ocodfi < 0,8 - Ocoprifiast

o flUr Biegespannung Om,d,fi < 0,8 * Ompriflast

mit Oc,0,d,fi Bemessungswert der Normalspannung im Bauteil im Brandfall
Oc,0,Prifflast Normalspannung im Bauteil resultierend aus der aufgebrachten Pruflast
Om,dfi Bemessungswert der Biegespannung im Bauteil im Brandfall
Om,Priiflast Biegespannung im Bauteil resultierend aus der aufgebrachten Pruflast
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Anmerkung: Die Bestimmung der Bemessungswerte darf auch direkt auf im Brandversuch
aufgebrachte Lasten bezogen werden (80% der Priflast).

Bezuglich der Feuerwiderstandsdauer als nachgewiesen gelten nur Konstruktionen und deren
Bestandteile, die in Gegenstand und Ausfihrung dem Klassifizierungsbericht entsprechen.
Dies gilt unabhangig von den Festlegungen im Anwendungsbereich des
Klassifizierungsberichts. Abschnitt 4.4 und Abschnitt 6 dieser Richtlinie bleiben unberihrt.
Erweiterte Anwendungsbereiche sind ausschlief3lich nach DIN EN 13501-2:2023-12 zul&ssig.

A 1.3 Nachweis der Feuerwiderstandsdauer mit Europaisch Technischer Spezifikation

Die Leistungserklarung in Verbindung mit der Europédisch Technischen Bewertung muss
folgende Angaben enthalten:

¢ Die Angabe der Feuerwiderstandsdauer als Klassifikation nach DIN EN 13501-2:2023-
12 zum spezifischen Aufbau des Bauproduktes oder

e die Festlegung eines Rechenmodelles inklusive der erforderlichen Eingangsparameter
(z.B. Abbrandrate), mit der die Feuerwiderstandsdauer berechnet werden kann.

A 1.4 RaumabschlieRende Bauteile ohne zuséatzlichen Nachweis

A 1.4.1 Allgemeiner Nachweis fur Wande

Fir nach Abschnitt 4.2 ,vollstdndig bekleidete Holztafelbauteile mit nichtbrennbaren
Dammstoffen gemald Abschnitt 3.3 sowie Massivholzbauteile mit einer Mindestdicke der
Konstruktionsebene (Massivholz beziehungsweise der Holzrippe) von 80 mm genlgt als
Nachweis fiur den Raumabschluss der Nachweis der ausreichenden Standsicherheit im
Brandfall. Die Fligung von Elementen ist entsprechend den Anforderungen nach Abschnitt 5
auszufuhren.

Tabelle A1.4.1: Allgemeiner Nachweis des Raumabschlusses von Holztafel- (Abschnitt 2.1) sowie
Massivholzbauteilen (nach Abschnitt 2.2)

Raumabschluss | Brandschutzbekleidung nach Mindestdicke der Zu fuhrender Nachweis fir

Abschnitt 4.2 Konstruktionsebene tragende Bauteile

(Massivholz bzw. der
Holzrippe) [mm]?2

60 min Tabelle 1 bzw. tch = 60 min 80

Standsicherheit nach EN 1995-1-2
90 min Tabelle 1 bzw. tch 2 90 min 80

a8 Wenn Hohlrdume oder Gefache vorhanden sind, dann sind diese vollstandig mit Dammstoffen nach
Abschnitt 3.3 auszufiillen
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A 1.4.2 Allgemeiner Nachweis fir Massivholzbauteile unbekleidet oder mit reduzierter
Brandschutzbekleidung

Fur Bauteile mit reduzierter Brandschutzbekleidung nach Abschnitt 4.3 Buchstabe b oder
unbekleidete Bauteile nach Abschnitt 4.3 Buchstabe c¢ kann der Nachweis des
Raumabschlusses lber den Nachweis der eingehaltenen Mindestmassivholzdicke fir Wéande
nach Tabelle A1.4.2 und fir Decken nach Tabelle A1.4.3 gefuhrt werden. 2Die Figung von
Elementen ist entsprechend den Anforderungen des Abschnitts 5 dieser Richtlinie
auszufuhren.

Tabelle A1.4.2: Nachweis des Raumabschlusses von Wanden in Massivholzbauweise

Beidseitige Brandschutzbekleidung Mindestdicke Feuerwiderstandsdauer
Mindestdicke [mm] von Massivholzelemente? in Minuten
Feuerschutzplatten (GKF) oder [mm]

Gipsfaserplatten (GF)

- 120° 60
- 180° 90
18 90 60
18 130 90

a2 Nach Abschnitt 2.2

b Bei stumpfgestoRenen, mechanisch verbundenen Massivholzelementen ist zur Verhinderung von
Konvektionsstromen beidseitig eine mindestens einlagige Bekleidung nach Abschnitt 3.4 bzw. aus
Plattenwerkstoffen nach DIN EN 12467:2018-07, DIN EN 13986:2015-06 oder DIN EN 14374:2005-02
anzuordnen. Die Bekleidung muss eine geschlossene Flache aufweisen und Uber das gesamte Bauteil
mindestens stumpf gestoRen eingebaut werden.

Tabelle A1.4.3: Nachweis des Raumabschlusses von Decken in Massivholzbauweise

Beidseitige Mindestdicke Mindestdicke Feuerwiderstandsdauer
Brandschutzbekleidung?® Brettsperrholzelemente® Brettschichtholzelemente in Minuten
Mindestdicke [mm] von [mm] [mm]

Feuerschutzplatten (GKF)
oder Gipsfaserplatten (GF)

- 170¢ 120 60
- 220°¢ 160 90
18 110 100 60
18 190 140 90

a Oberseitige Brandschutzbekleidung ersetzbar geméafR Abschnitt 4.3 Buchstabe d
b Nach Abschnitt 2.2

¢ Bei stumpfgestoRenen, mechanisch verbundenen Massivholzelementen ist zur Verhinderung von
Konvektionsstrémen deckenoberseitig eine mindestens einlagige Brandschutzbekleidung nach Abschnitt 3.4
bzw. ein FuBbodenaufbau nach Abschnitt 4.3 Buchstabe d anzuordnen. Die Brandschutzbekleidung nach
Abschnitt 3.4 muss eine geschlossene Flache aufweisen und Uber das gesamte Bauteil mindestens stumpf
gestol3en eingebaut werden.
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A 1.5 Allgemeiner Nachweis der brandschutztechnisch wirksamen Bekleidung

Der Nachweis des ausreichenden Schutzes vor Entzindung der brennbaren
Konstruktionsbauteile wahrend des definierten Zeitraumes darf flr Bekleidungen nach
Abschnitt 3.4 nach DIN EN 1995-1-2:2010-12 Abschnitt 3.4.3.3 sowohl rechnerisch als auch
durch Brandversuch nach DIN EN 13381-7:2019-09 gefthrt werden. Es sind fur die Ermittlung
von ten Brandversuche nach DIN EN 13381-7:2019-09 Abschnitt 13.2.2 durchzufuhren.

Als Schutzzeit ten ist der Wert tch frame-test-specimen @US dem zum Brandversuch zugehorigen
Klassifizierungsbericht nach DIN EN 13501-2:2023-12 zu verwenden.

Die Schutzzeit einer Brandschutzbekleidung mit Kz-Klassifizierung darf bei gleicher
Minutenanzahl der entsprechenden Schutzzeit tch als gleichwertig angenommen werden.

Bezuglich der fir die Befestigung der Brandschutzbekleidung erforderlichen Verbindungsmittel
ist ein Abgleich zu den Mindestanforderungen aus dem Nachweis der Feuerwiderstandsdauer
vorzunehmen. Die geringeren Abstande bzw. gré3eren Verbindungsmittel sind maf3gebend.
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A 2 Deckenbauteile — Nachweis fur eine Brandbeanspruchung von oben

Die Feuerwiderstandsfahigkeit von Decken muss gemal der Muster-Verwaltungsvorschrift
Technische Baubestimmungen grundsatzlich sowohl von oben nach unten als auch von unten
nach oben erfillt sein. Fur eine Brandbeanspruchung von oben, kann bei Anordnung von
FuRbodenaufbauten nach Prinzipskizze A2.1 die Anforderung an die oberseitige
Brandschutzbekleidung von Decken nach Abschnitt 4.2 beziehungsweise 4.3 Buchstabe d
dieser Richtlinie und der Feuerwiderstand nach Abschnitt 3.2 dieser Richtlinie als erfillt

angesehen werden.

i '
; ”

|

Prinzipskizze 11: Darstellung FuRBbodenaufbau — Zuweisung d1/d2 (Horizontalschnitt)

1 Rohdecke in Holztafel- oder Massivholzbauweise, ggf. mit

zusétzlichen Schichten nach Abschnitt 6.1
d; Naf-, Trockenestrich oder Gussasphalt

d, Dammschicht oder Schittung

Tabelle A2.1: Mindestdicken von FuRbodenaufbauten fiir Deckenbauteile ohne weiteren Nachweis fiir eine

Brandbeanspruchung von oben

Deckenbauteile

Mindestdicken fir schwimmenden Estrich oder FuBboden [mm]

Nichtbrennbare
Mineralwolle
Dammschicht oder

Gipsplatte /

Gipsfaserplatte °
(schwimmender Estrich)

Estrich ¢ oder
nichtbrennbare

Fertigteilestrichplatten ¢

Blahperlit 2 oder Gussasphalt
(FuRboden)
d2 d1 d1
; 20 - 30
tch = 60 min
fur Bauteile hochfeuerhemmend
bzw. abweichend 20 2x125 )
hochfeuerhemmend
- - 60
30 - 45
20 25 -
tch = 90 min
fiir Bauteile abweichend 20 - 55
feuerbestandig
20 2x15 -
- - 80

p =130 kg/m3

b Bekleidung nach Abschnitt 3.4 dieser Richtlinie
¢ Estrich nach DIN EN 13813:2003-01 und DIN 18560-1:2021-02

a2 Nichtbrennbare Mineralwolle nach DIN EN 13162:2015-04 mit p = 30 kg/m?*, Blahperlit nach DIN EN 13169:2015-04 mit
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A 3 Element- und Bauteilanschliisse ohne weiteren Nachweis

Anschlisse und Fugungen von raumabschlieBenden Bauteilen zwischen Elementen
(Elementfugen) und zu angrenzenden Bauteilen (Bauteilfugen) sind dicht auszuftihren, um die
raumabschlieRende Funktion sicherzustellen. Die nachfolgend dargestellten MalRnahmen
(siehe Prinzipskizze A3.1) dienen der ausreichenden Vorbeugung der Ubertragung von Feuer
und Rauch.

Unter Einhaltung der nachfolgend beschriebenen Konstruktionsprinzipien kann davon
ausgegangen werden, dass der Feuerwiderstand der flachigen Bauteile trotz Bauteil- und
Elementfugen auch unter Bertcksichtigung flankierender Bauteile erhalten bleibt.

Die Dichtheit von Anschliissen und Fiigungen zur Vorbeugung der Ubertragung von Feuer und
Rauch kann durch Ausfihrung nach Tabelle A3.1 erreicht werden. Entsprechende
MaRnahmen sind grundsatzlich auf beiden Seiten eines raumabschlieenden Bauteils
beziehungsweise fiir jeden Brandibertragungsweg separat zu planen und auszufthren.

Verspachtelungen und Verfugungen als auf3ere Abdichtung im Bereich von Anschlissen und
Fugungen sind in der Dicke der Brandschutzbekleidung auszufihren. Die Breite von
Dichtungsmafinahmen in der Kontaktfliche muss mindestens der Breite der Rippen der
angeschlossenen Tragkonstruktion entsprechen. Abweichend dazu darf fur unbekleidete
Massivholzelemente die &ufRere Abdichtung auch in der Ebene der ersten 15 mm der
Tragkonstruktion erfolgen. Die verbleibende Kontaktflache ist entsprechend der MalRnahmen
nach Tabelle A3.1 auszufuhren.

|
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a) Bauteilfiigung b) Elementfligung

la raumabschlieBendes Bauteil Wand / Decke

1b raumabschlieBendes Bauteil Wand / Decke

2 MafRnahme / Ausfuhrung Kontaktflache nach Tabelle A3.1

3 MafRnahme aul3ere Abdichtung (brandzugewandte bzw. brandabgewandte Seite) nach Tabelle A3.1

Prinzipskizze A3.1: Ausfiihrung von Element- und Bauteilfugen — Zuordnung der Malinahmen nach Tabelle A3.1
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Tabelle A3.1: Ausfihrungsprinzipien fur Bauteilanschliisse und Elementfugen

Ort und MalRnahme zur
auReren Abdichtung und
. . . . . Angaben zur seitlichen
Zeile Variante MaRRnahme / Ausfuhrung in der Kontaktflache Anordnung
(brandzugewandte bzw.
brandabgewandte Seite)3
Ausfihrung mit Fuge der Breite s in der Kontaktflache, 0 < s < 30 mm (siehe Prinzipskizze A3.1)

1 dicht gestofR3en |keine MaRhahme notwendig keine MaRnahme

$<0,5mm notwendig

2 s <2mm keine MaRnahme notwendig nur brandabgewandte

Seite a), b), ¢), d) oder e)

3 s <5 mm Dichtungstreifen aus mindestens normalentflamm- | nur brandzugewandte
barem Dammestoff mit p = 50 kg/m?® im unkomprimierten | Seite: a), b) oder c)
Zustand! oder aus Dammstoff gemaR DIN EN
13162:2015-04 mit p = 15 kg/m?® im unkomprimierten
Zustand?

4 s<15mm Dichtungsstreifen / Schallddmmlager mindestens | nur brandzugewandte
normalentflammbar mit p = 200 kg/m*® oder Brand-|Seite: a), b) oder c)
schutzdichtmasse bzw. im Brandfall aufschdumende
Baustoffe

5 s <30 mm Dichtungsstreifen aus Mineralwolle-Dammestoffen mit|keine zusétzliche
Schmelzpunkt = 1.000°C nach DIN 4102-17:2017-12 | MaBhahme notwendig
und p = 30 kg/m? im unkomprimierten Zustand?!

a) Verspachtelung;

e) luftdichte Abklebung.

MaRnahmen zur auRenseitigen Abdichtung im Bereich von Fugen und Kehlen:

b) Brandschutzdichtmasse?,
c) vollstandige Abdeckung mit der Brandschutzbekleidung der flachigen Bauteile bzw. durch FulRbodenaufbau;
d) dauerelastische Verfugung? bzw. komprimiertes Dichtungsband? oder

1 im eingebauten Zustand muss der Dammstoff mindestens auf die Halfte seiner Ausgangsdicke komprimiert

werden.

Entsprechende MafRRnahmen dirfen auch innerhalb der Kontaktfuge angeordnet werden sofern diese
mindestens 20 mm innerhalb des jeweiligen rechnerischen Restholzquerschnittes liegen. Abweichend dazu
darf fur Brandschutzdichtmassen/-stoffe/-bander dieses VorhaltemalR auf O reduziert werden.

Soweit nichts anderes bestimmt ist, bezieht sich die Feuerwiderstandsfahigkeit auf jede der mdglichen
Brandeinwirkungsrichtungen.
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Erganzend zu den Ausfuhrungsprinzipien nach Tabelle A3.1 kdnnen Elementfugen zur
Vorbeugung der Ubertragung von Feuer und Rauch ausgefiihrt werden als:

a) Fugen mit Abdeckung durch Brandschutzbekleidungen oder Fufbodenaufbau
(Prinzipskizze A3.2)

® @ .
7777777

®
]

T
IA
()]
3
3

1 Vollholzquerschnitt (Randrippe Holztafelbauelement) oder Massivholzelement in Wand oder Decke
2 Brandschutzbekleidung nach Abschnitt 4.2 bzw. 4.3 (einlagige Bekleidung) oder FuRbodenaufbau nach Anhang 2, Tabelle
A2.1

Prinzipskizze A3.2: Ergdnzende Ausflihrung von Elementfugen als stumpfer Stol3 bei Holztafelbauelementen

b) Verbindungen mit Stufenfalz, mit Nut-Feder, mit eingelegter Feder (Dicke mindestens
27 mm) oder mit beidseitig angeordnetem Deckbrett (Dicke mindestens 27 mm); die
Uberdeckung des Deckbrettes, der Fremdfeder oder des Fugenversatzes durch das
verbleibende Restholz muss nach Abbrand (Bemessungswert der Abbrandtiefe nach
DIN EN 1995-1-2:2010-12) mindestens 20 mm betragen (Prinzipskizze A3.3 bis
Prinzipskizze A3.5).

27 mm
N

\N
©
o
_ 3
... 3
0 mm

f | &
g _E ] b
o—

l@ @ LS2mm

Brandschutzbekleidung nach Abschnitt 4.2 bzw. 4.3 oder FuBbodenaufbau nach Anhang 2, Tabelle A2.1
Massivholzelement

Verbindungsmittel

Deckbrett

denar  Bemessungswert der Abbrandtiefe nach DIN EN 1995-1-2:2010-12

A WNPE

Prinzipskizze A3.3: ElementstoRausbildung von Massivholzelementen mit Deckbrettverbindung
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1 Brandschutzbekleidung nach Abschnitt 4.2 bzw. 4.3 oder FuRbodenaufbau nach Anhang 2, Tabelle A2.1
2 Massivholzelement

5 Fremdfederverbindung

denar  Bemessungswert der Abbrandtiefe nach DIN EN 1995-1-2:2010-12

Prinzipskizze A3.4: ElementstoRausbildung von Massivholzelementen mit Fremdfederverbindung

=245 mm
ﬁ E
2 - c D

Brandschutzbekleidung nach Abschnitt 4.2 bzw. 4.3 oder FuBbodenaufbau nach Anhang 2, Tabelle A2.1
Massivholzelement

Verbindungsmittel

Stufenfalz mit eingelegtem komprimierten Dichtungsband oder Dichtungsstreifen aus Mineralwolle gemaR Zeile 3 der
Tabelle A3.1

derar  Bemessungswert der Abbrandtiefe nach DIN EN 1995-1-2:2010-12

DWN P

Prinzipskizze A3.5: ElementstoRausbildung von Massivholzelementen zum Nachweis des Raumabschlusses
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A 4 Ubereinstimmungsbestatigung

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauart mit dieser Richtlinie muss soweit zutreffend
folgende Angaben enthalten:

e hochfeuerhemmende tragende Wand / Decke / AuRenwand / nichttragende Innenwand
/ AuRenwand mit brandschutztechnisch wirksamer Bekleidung nach Abschnitt 4.2 der
MHolzBauRL nach § 26 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 MBO und / oder

o hochfeuerhemmende / feuerbestandige tragende Wand / Decke / Aul3enwand /
nichttragende  Innenwand/AuBenwand mit  brandschutztechnisch  wirksamer
Bekleidung nach Abschnitt 4.2 der MHolzBauRL und aus brennbaren Baustoffen
zulassig nach § 26 Absatz 2 Satz 4 MBO und / oder

¢ hochfeuerhemmende / feuerbestandige tragende Wand / Decke / Aul3enwand /
nichttragende Innenwand / Auzenwand mit Brandschutzbekleidung nach Abschnitt 4.3
der MHolzBauRL und aus brennbaren Baustoffen zuléassig nach 8§ 26 Absatz 2 Satz 4
MBO und / oder

e hochfeuerhemmende Wand anstelle einer Brandwand, auch unter zusétzlicher
mechanischer Beanspruchung hochfeuerhemmend und mit brandschutztechnisch
wirksamer Bekleidung nach Abschnitt 4.2 der MHolzBauRL, gemaf 8 30 Absatz 3 Satz
2 Nummern 1 und 2 MBO und / oder

e als hochfeuerhemmende Wand eines notwendigen Treppenraumes, auch unter
zusatzlicher mechanischer Beanspruchung und mit voller brandschutztechnisch
wirksamer Bekleidung nach Abschnitt 4.2 der MHolzBauRL, nach § 35 Absatz 4 Satz
1 Nummer 2 MBO und / oder

o AuBRenwandbekleidung nach Abschnitt 7 dieser Richtlinie

Fir die versuchstechnisch erbrachten Nachweise zur Standsicherheit im Brandfall,
Raumabschluss und brandschutztechnisch wirksamer Bekleidung sind die Angaben des
Klassifizierungsberichtes nach DIN EN 13501-2:2023-12 inklusive  zugehdriger
Prifberichtsnummer jeweils unter Angabe des Datums erforderlich.
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